
PH16064112 - Finalized
CLIENT : "EXCEXP - Excedo Exploration"

# of SAMPLES : 15
DATE RECEIVED : 2016-04-22  DATE FINALIZED : 2016-05-06

PROJECT : "ARUNTA PROJECT"
CERTIFICATE COMMENTS : "ME-MS61:REE's may not be totally soluble in this method. "

PUL-QC ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61
SAMPLE Pass75um Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Ce Co Cr Cs Cu Fe Ga Ge Hf In K

DESCRIPTION % ppm % ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm %
Tabby Cat 

TC1 - A 0.05 7.78 1.5 80 2.42 0.6 0.06 <0.02 4.28 0.6 8 76.4 2.6 0.3 11.9 0.05 0.1 <0.005 4.83
TC1 - B 0.04 6.73 1.6 110 4.74 0.98 0.22 <0.02 12.55 1.5 12 44.7 2.6 0.47 13.5 0.06 0.4 0.011 3.9
TC1 - C 97 0.06 7.1 0.7 70 2.93 0.68 0.15 0.02 4.15 0.6 9 53.1 2.6 0.32 10.8 0.05 0.5 0.01 5.57
TC2 - A 0.12 6.77 0.7 60 5.53 0.59 0.34 <0.02 13.1 0.8 10 26.8 3.2 0.33 11.35 0.07 0.9 0.012 3.48
TC2 - B 0.05 7.94 0.3 60 2.14 0.72 0.03 <0.02 2.65 0.5 7 59.8 4 0.36 14.5 <0.05 0.1 0.019 6
TC2 - C 0.05 6.53 1.6 70 8.23 0.3 0.28 <0.02 11.55 0.5 12 30.9 11.9 0.69 14.2 0.06 1.3 0.013 3.16
TC2 - D 0.05 6.06 0.8 50 8.62 0.61 0.32 <0.02 10.65 0.4 13 20.9 6.4 0.63 12.8 0.08 2.5 0.022 1.86

Boyces Corner
BC1 - A 0.06 7.39 12.9 230 134 1 0.12 <0.02 12.35 1.6 12 134.5 6.8 0.84 23 0.07 2.5 0.01 3.95
BC2 - A 0.06 7.28 28.9 50 160 0.08 0.14 <0.02 4.4 2.6 9 285 8.5 0.89 52.7 0.08 1.2 <0.005 3.21

Hugo Jack
HJ1 - A 0.08 7.23 1.1 30 62 0.14 0.1 <0.02 0.8 0.5 10 107 7.8 0.67 32.6 0.07 0.9 <0.005 4.85
HJ1 - B 0.1 7.31 0.9 40 96.4 0.29 0.18 <0.02 2.71 3 5 60.1 19.9 0.56 29.6 0.06 4.8 0.005 2.54
HJ1 - C 0.08 6.78 0.7 30 226 0.08 0.14 <0.02 2.54 0.4 8 124 7.1 0.78 39 0.07 3.2 0.03 3.06
HJ1 - D 0.08 7.25 1.2 20 176 0.04 0.22 <0.02 3.05 0.7 5 86.3 9.4 0.87 36.7 0.09 4.8 <0.005 1.38
Scarlett
S1 - A 0.11 7.65 5.2 50 72.3 0.53 0.05 <0.02 2.08 0.4 8 45.9 5 0.67 27.7 0.06 0.3 0.048 3.32

Johansons
J1 - A 0.04 8.23 0.4 60 5.34 0.59 0.01 <0.02 11.75 0.3 6 72.3 4.7 0.19 13.5 0.09 0.1 0.021 4.56



ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61 ME-MS61
La Li Mg Mn Mo Na Nb Ni P Pb Rb Re S Sb Sc Se Sn Sr Ta Te Th Ti Tl U V W Y Zn Zr

ppm ppm % ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
2.6 9.1 0.02 165 0.36 1.67 1.5 1.5 780 42.9 424 0.002 <0.01 0.06 0.4 <1 12.3 9 1.08 <0.05 0.12 <0.005 4.54 0.2 1 0.9 2.3 3 2.6
6 23.9 0.04 455 0.72 2.41 4.5 2 450 24.4 365 0.002 <0.01 0.07 1 <1 25.5 12.5 1.83 <0.05 0.79 0.007 2.14 0.8 2 3.2 4.7 9 10
2.6 12.3 0.02 191 0.53 2.02 1.3 1.2 510 37.1 480 <0.002 <0.01 0.05 0.6 <1 13.5 11.5 0.89 <0.05 0.61 0.006 3.07 0.4 1 0.9 4 6 12.4
6.8 5.9 0.04 137 0.56 3.09 0.9 3 460 31.3 272 0.002 <0.01 0.06 0.4 1 8.3 12.8 0.66 <0.05 0.93 0.005 1.51 1.4 1 0.6 10.3 9 24.1
2.7 15 0.02 115 0.45 1.41 6 0.9 580 44 400 <0.002 <0.01 0.05 1.4 <1 26.9 11.4 1.88 <0.05 0.07 0.005 3.51 0.1 1 4.2 1.5 7 2.5
7.4 38.1 0.05 125 0.65 1.85 6.3 1.3 450 16.8 226 0.002 <0.01 0.07 0.8 <1 54.8 17.8 4.35 <0.05 2.91 0.011 1.03 1.6 2 6.9 14.2 10 25.9
7.1 28 0.04 177 0.73 2.35 5.5 0.9 440 11.5 154 0.002 <0.01 0.06 0.5 <1 35.1 10.8 4.39 <0.05 3.93 0.005 0.67 2.2 1 4.6 10 14 49.1
7.6 60.6 0.04 1400 0.75 1.32 36.2 2 910 18.2 720 0.002 <0.01 0.19 1 <1 98.8 22.3 44.6 <0.05 1.45 0.011 3.85 2.1 3 18.3 5.7 27 34.7
4.8 165 0.02 571 0.45 0.46 88.3 2.5 780 11 1880 0.002 <0.01 0.36 0.1 <1 286 15.1 62.4 <0.05 1.55 0.006 8.39 1.7 2 22.8 3.1 89 12.4
<0.5 135 0.02 318 0.52 2.16 60.6 0.9 1010 10.3 1900 0.002 <0.01 0.12 0.3 <1 111.5 17.4 16.15 <0.05 0.55 <0.005 10.35 1.8 <1 10.1 1 49 12.9
1 68.8 0.02 1340 0.28 4.24 121.5 1.2 1350 14 1020 0.002 <0.01 0.12 0.3 <1 63.3 10.9 37.2 <0.05 2.81 <0.005 5.4 5.3 <1 34.1 3.5 28 78.5
2.6 152.5 0.01 1020 0.41 2.33 131.5 1.3 970 9.5 1480 0.002 <0.01 0.1 0.3 <1 164 33.7 86.9 <0.05 2.37 0.006 7.16 9.7 <1 16.3 5.3 62 50.2
1.4 154 0.01 2120 0.24 3.75 166 0.8 1270 14.7 840 0.002 <0.01 0.12 0.4 <1 156.5 18.3 79.4 <0.05 4.05 0.006 3.27 8.1 <1 19.2 6.4 76 84.6
1.1 25.8 0.04 336 0.5 0.38 32.5 1 430 24.8 620 0.003 <0.01 0.07 0.3 <1 20 16.2 8.54 <0.05 0.29 0.005 2.54 0.5 1 11.6 1.4 26 3.4
4.2 4 0.01 37 0.22 0.2 1.8 1 880 54.1 590 0.002 0.02 0.07 0.8 <1 2.4 45.7 1.37 <0.05 0.4 <0.005 10.65 0.3 2 0.5 0.7 3 2


